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Tabla IV-1 Lista de Reactivos – Plantas de Oxidos y Sulfuros 

 
PLANTA REACTIVOS 

Acido Clorhidrico  
Anti-sarro 
Cal  
Cianuro de sodio 
Tierra Diatomácea 
Floculante Percol E 10 
Metabisulfito de sodio 
Nitrato de plomo 
Sulfato de cobre 

Planta de Oxidos 

Zinc 
Cal 
Cianuro de sodio 
Dowfroth 250 (DF 250) 
Floculante Percol E 10 
Metil Isobutil Carbinol (MIBC) 
Sulfato de cobre 
Sulfato de zinc 
Xantato Amilico de Potasio 

Planta de Sulfuros 

Xantato Isopropílico de Sodio 
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TABLA IV-2 

ACIDO CLORHIDRICO 
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ANTI-SARRO 
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CAL 
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CIANURO DE SODIO 
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TIERRA DIATOMÁCEA 
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ESPUMANTE DOWFROTH (DF 250)
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FLOCULANTE PERCOL E 10
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METABISULFITO DE SODIO
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METIL ISOBUTIL CARBINOL (MIBC)
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NITRATO DE PLOMO
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TABLA IV-12 

SULFATO DE COBRE
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SULFATO DE ZINC
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XANTATO AMILICO DE POTASIO
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XANTATO ISOPROPÍLICO DE SODIO
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TABLA IV-16 

ZINC EN POLVO
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TABLA IV-17 

ZINC GRANULAR 


